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Allgemeine Beschreibung

Produkte

Grundierungen

Zwischenbeschichtung

Decklacke

Empfehlungen

Gerbstoffreiche Holzarten (z.B. Eiche)

Fichte / Weisstanne

Harzreiche Holzarten (z.B. F6hre)

Lasuren

Rahmenverbreiterungen

SOLOCRYL Fensterlacksystem

Aufbauempfehlungen

Nachstehende Aufbauempfehlungen basieren auf unserer Priifung nach internen Vorga-
ben sowie nach EN 927. Auf Grund der Ergebnisse und unserer Erfahrungen kdnnen zur
Lackierung von Holzfenstern verschiedene Kombinationen von Lackmaterialien einge-
setzt werden.

SOLOCRYL Tauchgrund Weiss

SOLOCRYL Tauchgrund Halbweiss

SOLOCRYL Finishprimer Farblos

SOLOCRYL Ligno Primer

SOLOCRYL Primer Weiss

SOLOCRYL Isobloc Farblos / SOLOCRYL Isolit Farblos (fiir gerbstoffreiche Holzarten)
HOLZTAUCHGRUND Weiss (fiir Reparaturen oder gerbstoffreiche Holzarten)

SOLOCRYL Sperrgrund (fiir gerbstoffreiche Holzarten)

SOLOCRYL Primer Weiss

SOLOCRYL Topcoat, Seidenmatt, Seidenglanz

SOLOCRYL Aircoat, Seidenmatt, Seidenglanz

SOLOCRYL Windoor, Seidenmatt

HAFTVORLACK Weiss (fiir Reparaturen oder gerbstoffreiche Holzarten)
AQUAPUR GRIP (flir Reparaturen)

SOLOCRYL Topcoat, Seidenglanz, Seidenmatt

SOLOCRYL Aircoat, Seidenglanz, Seidenmatt

SOLOCRYL Windoor, Seidenmatt

SOLOCRYL Optima-Lasur Matt, Seidenmatt, Stumpfmatt

SOLOCRYL Optima-Innenlasur Matt, Seidenmatt, Stumpfmatt (nur fiir Holz-Metallfenster)
SOLOCRYL Optima-Lasur Farblos (nur fiir Holz-Metallfenster)

AQUASATIN PU (ftir Reparaturen)

Produkt Aufbau

Grundierung SOLOCRYL Isobloc Farblos / SOLOCRYL Isolit Farblos
Zwischenanstrich SOLOCRYL Sperrgrund

Decklack SOLOCRYL Decklacke

Produkt Aufbau

Grundierung SOLOCRYL Finishprimer / SOLOCRYL Tauchgrund
Zwischenanstrich SOLOCRYL Decklacke

Decklack SOLOCRYL Decklacke

Produkt Aufbau

Grundierung SOLOCRYL Isobloc Farblos / SOLOCRYL Isolit Farblos
Zwischenanstrich SOLOCRYL Topcoat / SOLOCRYL Sperrgrund
Decklack SOLOCRYL Topcoat / SOLOCRYL Aircoat

Aufbau

SOLOCRYL Colorprimer / SOLOCRYL Finishprimer Farblos /
SOLOCRYL Ligno Primer

SOLOCRYL Optima-Lasur

Produkt
Grundierung

Decklack
Auf Grund der unterschiedlichen Platten, welche hierfiir verwendet werden, empfehlen

wir einen Vorversuch mit den Grundierungen, welche auch fiir die Fenster verwendet
werden.
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Ausbesserungen / Reparaturen

Deckende Lacke

Lasuren

Schichtdicken

Allgemeines
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Wenn der Untergrund nicht beschddigt ist, kann SOLOCRYL Topcoat / SOLOCRYL Aircoat
mit max. 20% SOLOCRYL Rep-Verdiinner verdiinnt werden. So kann er gerollt oder gestri-
chen werden. Dieses Verfahren ist fiir kleinere Fehlstellen geeignet.

Bei grésseren Schdden sind die Fehlstellen auszuschleifen, bis der Untergrund tragfahig
ist. Vergrautes Holz muss vollstandig abgetragen werden. Anschliessend konnen nach-
stehende Aufbauten angebracht werden.

Losungsmittelhaltige Variante

Leicht tiberlappend mit HOLZTAUCHGRUND Weiss grundieren
Nach 48 h Trocknung mit HAFTVORLACK iiberstreichen

Nach 8 h Trocknung EUROSATIN auftragen

Wassrige Variante

Leicht tiberlappend mit SOLOCRYL Primer Weiss grundieren
Nach 4 h AQUAPUR GRIP als Zwischenschicht auftragen
Nach 4 h mit AQUASATIN tberstreichen

Kleine Schdaden konnen mit einem feinen Pinsel ausgetupft werden. Bei grosseren Fehl-
stellen wird eine Reparatur sehr schwierig, wenn nicht sogar unméglich.

Fehlstellen miissen ausgeschliffen und mit SOLOCRYL Finishprimer Farblos grundiert
werden. Nun kann die verwendete farbgebende Lasur stark mit der transparenten Lasur
yverdiinnt“ und in mehreren Schichten aufgetragen werden, bis sich der Farbton dem
Original ndhert. Dies erfordert sehrviel Geduld. Es lohnt sich in solchen Fallen eine Fach-
person beizuziehen.

Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die dussere Lackschicht nicht héher ist
als die innere, um die Wasserdampfdiffusion zu gewdhren. Ansonsten kann sich in den
Falzen Kondenswasser ansammeln, was zu Schimmelbildung fiihren kann. Durch den
erhohten Dampfdruck konnen sich im Decklack Blasen bilden oder er kann abplatzen.

Die Angaben in dieser Fachinformation tiber Eigenschaften und Anwendung der genann-
ten Erzeugnisse geben wir nach unserem besten Wissen auf Grund unserer Entwicklungs-
arbeiten und praktischen Erfahrungen wieder. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs-
moglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht moglich. In Zweifelsfallen
stehen unsere Anwendungstechniker fiir Auskiinfte zur Verfiigung. — Im Ubrigen gelten
die allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese Fachinformation wird periodisch tiber-
arbeitet. Unser Verkauf gibt Thnen im Zweifelsfall Auskunft tiber die Giiltigkeit des vorlie-
genden Dokuments.
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